ARDEX SK100W

TRICOM Dichtbahn

Zum Abdichten von Wand- und Bodenflachen im
Innen- und AuBenbereich, in Schwimmbecken,
auf Balkonen und Terrassen zur Aufnahme von
Fliesen- und Plattenbelagen.

Wasserdicht

Rissuberbriuckend

GleichmaBige Schichtdicke gewahrleistet
Alkalibestandig

Leichte Verarbeitung, gut zu schneiden
Schnelles Weiterarbeiten maoglich

Zum Einsatz als Verbundabdichtung

- Nach der Leitlinie far die Europaische technische Zulassung
(ETAG 022) fur Abdichtungen fur Wande und Boden in
Nassraumen, Teil 2: Abdichtungsbahnen

Zur Herstellung einer Verbundabdichtung plus It. Technischem
Merkblatt 3 vom Osterreichischen Fliesenverband
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ARDEX SK100W

TRICOM Dichtbahn

Anwendungsbereich:
Innen und auBen. Wand und Boden.

Zum Abdichten von Wand- und Bodenflachen unter Flie-
sen- und Plattenbeldagen bei Beanspruchungen, wie sie in
Duschraumen, Badern, Duschbereichen (iber Badewan-
nen, Sanitarraumen, in Schwimmbecken, auf Balkonen
und Terrassen, sowie chemisch beanspruchten Bereichen,
wie zB GroBkiichen, auftreten kdnnen.

Gepruft nach Leitlinie fir die Europaische technische
Zulassung (ETAG 022) fiir Abdichtungen fiir Wande und
Boden in Nassraumen, Teil 2: Abdichtungsbahnen.

Nach der Richtlinie ETAG 022, Teil 2, besteht das geprif-
te ,System*“ aus der ARDEX SK100W Dichtbahn und den
nachfolgend angefiihrten Systemprodukten:

- ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber

- ARDEX 8+9L Dichtmasse und Dichtkleber

- ARDEX CA20P SMP-Montagekleber

- ARDEX SK12 TRICOM Dichtbahn 120

- ARDEX SK12 BT TRICOM Wannendichtband 120

- ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 120 x 120

- ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425x425

- ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350x 350
- ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150x 150
- ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200x200
- ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200

- ARDEX SK90 TRICOM Innenecke 90°

- ARDEX SK270 AuBenecke 270°

Art:

ARDEX SK100W besteht aus einem beidseitig laminier-
ten Polypropylenvlies mit einer Polyethylenfolie.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, trennmittelfrei und zur
Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelagen ausreichend
tragfahig und verwindungssteif sein. Die Ebenheit muss
so beschaffen sein, dass eine hohlraumfreie Verlegung der
Abdichtungsbahn ARDEX SK100W méglich ist.

Notwendige Spachtel- und Ausgleichsarbeiten sind vor der
Verlegung von ARDEX SK100W mit ARDEX Wand- oder
Bodenspachtelmassen auszufiihren.

Verarbeitung:

Untergrund, sofern notwendig, mit ARDEX-Grundierungen
vorstreichen und trocknen lassen.

Verkleben der Dichtbahn mit
ARDEX X77 Microtec Flexkleber oder
ARDEX 8 + 9L Dichtmasse + Dichtkleber

Anmischverhéltnis: Kleberkonsistenz
5,00 kg ARDEX 9 L Reaktivpulver
4,25 - 5,00 kg ARDEX 8 Acrylatdispersion

Die Abdichtungsbahnen werden vor der Verlegung mit
einer Schere oder einem Cuttermesser zugeschnitten.
Nach dem Zuschneiden der Dichtbahn wird ARDEX X77
bzw. ARDEX 8 + 9L mit einer 3 mm — Blockzahnung, bei
rauem Untergrund mit einer 4 mm — Blockzahnung, auf
den Verlegeuntergrund aufgekdmmt. AnschlieBend erfolgt
die Verlegung der zugeschnittenen Dichtbahn in den noch
frischen Klebemértel. Die Bahn wird mit der Glattkelle
angedriickt und so abgestrichen, dass keine Lufteinschlis-
se unter der Bahn verbleiben.

Empfehlenswert ist es, wenn dieser Vorgang von der
Bahnenmitte zu den Réndern erfolgt. Die einzelnen Bah-
nen sind dicht aneinander zu stoBen.

Im StoBbereich die Bahn mit ARDEX SK12 TRICOM
Dichtband 120 (iberarbeiten. Hierzu wird ARDEX 8+ 9L
Dichtmasse und Reaktivpulver mit einer 3 mm — Block-
zahnung aufgekammt, das Dichtband in den noch frischen
Klebemortel eingebettet und mit der Glattkelle glatt abge-
strichen, so dass Hohlraume unter dem Dichtband ausge-
schlossen werden.

In den Eckbereichen Wand/Boden und Wand/Wand sind
die gestoBenen Bahnen, wie zuvor beschrieben, mit dem
ARDEX SK12 TRICOM Dichtband zu tberkleben. Zuvor
sind in den Ecken die Innen- und AuBenecken des
ARDEX TRICOM Dichtsets in ARDEX 8 + 9L einzubetten.

Vorhandene Durchdringungen und Bodenabléaufe sind mit
den im ARDEX TRICOM Dichtset aufgefiihrten Dichtman-
schetten bzw. Dehnzonenmanschetten in Verbindung mit
ARDEX 8 + 9L, wie zuvor beschrieben, einzudichten. Bei
Rohrdurchdringungen ist der Anschlussbereich mit
ARDEX CA20P auszufiillen. AnschlieBend ist direkt mit
ARDEX 8+9L die Dichtmanschette einzubetten.

Im StoBbereich sind das Dichtband, die Ecken und Man-
schetten an den Durchdringungen mind. 5 cm zu Uberlap-
pen.

Zur Herstellung einer Verbundabdichtung plus
(It. Technischem Merkblatt 3 vom Osterreichischen
Fliesenverband):

ARDEX SK100W Dichtbahn (geméaB ETAG 022) verklebt
mit ARDEX 8+9L Dichtmasse und Dichtkleber (gemaRl

EN 14891) inkl. oben angeflihrter Systemkomponenten
und ARDEX SK4 PROTECT Schnittschutzband.



Verkleben der Dichtbahn mit ARDEX 8+9L.:

Bei der Verklebung der Dichtbahn mit ARDEX 8+9L
kénnen die einzelnen Bahnen auch mit einer Uberlappung
verlegt werden.

Hierzu ist ARDEX 8+9L mit einer 3 mm — Zahnung auf
den Untergrund, wie auch auf den geplanten Uberlap-
pungsbereich von mind. 5 cm, fehlstellenfrei, aufzutragen.
Bei der Verlegung von Bahnen mit ganzer Bahnenbreite,
kann die Abstandsmarkierung - befindet sich ca. 6 cm
vom Rand — als Anhaltspunkt fiir die Mindestliberlappung
angenommen werden. Die weiteren Arbeiten, wie das
Ausbilden der Randfugen und Durchdringungen sind wie
zuvor beschrieben auszufiihren.

Hohere Temperaturen verkiirzen, tiefere Temperaturen
verlangern die Trocknungs- und Verarbeitungszeit des
L+Abdichtungssystems*.

Die Verarbeitung kann bei Temperaturen von +5°C bis
+30°C erfolgen.
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ETAG 022-2

ARDEX SK100W
Bahnenférmige Abdichtung von Wanden und
Boden in innenliegenden Nassraumen, die
Temperaturen von 5°C bis 40°C aufweisen
kénnen, unterhalb einer Nutzschicht
ETAG 022-2: Assessment Category |l

Risslberbriickungsfahigkeit:
Haftzugfestigkeit:
Fugentberbriickungsfahigkeit:
Wasserdichtheit an Durchdringungen:
Temperaturbestandigkeit:
Wasserbestandigkeit:
Alkalibestandigkeit:

Kategorie 3: 1,5 mm
Kategorie 2: > 0,3 MPa
Kategorie 2: wasserdicht
Kategorie 2: wasserdicht
temperaturbestandig
Kategorie 2: > 0,3 MPa
Kategorie 2: alkali-
bestandig (50°C/16 W)

Verlegen von Fliesen und Platten:

Das Verlegen von Fliesen und Platten ist im Wandbereich
direkt nach der Fertigstellung der Abdichtung moglich. Im
Bodenbereich ist die Erhartung von ARDEX 8+ 9L ca.
2 Stunden, oder ARDEX X77, ca. 1 Tag, abzuwarten.

Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten
eignen sich:

- ARDEX X77 MICROTEC Flexkleber

- ARDEX X77S MICROTEC Flexkleber, schnell

- ARDEX X78 MICROTEC Flexkleber, Boden

- ARDEX X90 OUTDOOR MICROCTEC3 Flexkleber

- ARDEX FBIL FlieBbettmortel

- ARDEX N23W MICROTEC Naturstein- und
Fliesenkleber, weil3

- ARDEX X 32 Flexibler Verlegemortel

- ARDEX S28 NEU MICROTEC GroBformatkleber

- ARDEX WA Epoxikleber

Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise in den
Technischen Merkblattern sind zu beachten.

Zu beachten ist:

Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195 bzw.
ON B 3691 oder ON B 3692 wie sie zB bei Terrassen
Uber bewohnten Raumen notwendig sind, kénnen mit
ARDEX SK100W nicht ersetzt werden. In Zweifelsfallen
Probearbeiten durchfiihren.




Technische Daten
nach ARDEX-Qualitatsnorm:

Farbe: wei3 mit grauem Tropfenmuster

Bahnenbreite: ca.1,0m

Bruchdehnung

langs: 82,5% bei 99,8 N/15 mm

Bruchdehnung

quer: 73,7 % bei 46,5 N/15 mm

Gesamtdicke: 0,51 mm

Gesamtgewicht: 315 g/m?

Berstdruck: 3,0 bar

Rissiiberbriickung: > 0,4 mm

Haftzugfestigkeit: =~ > 0,2 N/ mm?

sd-Wert: >8b6m

Temperatur-

bestandigkeit: -35°C bis +90°C

UV-Bestandigkeit: <500 Stunden

Kennzeichnung

nach GHS/CLP: keine

Kennzeichnung

nach ADR: keine

Abpackung: Karton mit je 1 Rolle
Rollenlange 30 m oder 10 m

Lagerung: in kithlen, trockenen Rdumen

originalverpackt, ca. 24 Monate
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Wir Gibernehmen die Gewahr fir die einwandfreie Qualitat unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie
kénnen jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen
Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben.
Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs-
oder Industrierichtlinien beruhen, kénnen zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen flihren.




